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Telefon:  
Fax: 
E-mail:  
Internet:  

Berlin, 14.08.2017 

Bürgerverein Sauberes Delitzscher Lande.V. 
c/o Dietmar Mieth 
OT Zschepen 
Alter Dorfring 22 
04509 Delitzsch 

03.08.2017 

Schlamm 

07.08.2017 
Die Proben wurden vom Auftraggeber übergeben. 

Schlamm/4 

374/17-001 bis -004 

Schlamm: Trockenmasse, Blei, Cadmium 

07. - 14.08.2017 

374117-001 bis -004 

 
 

• Geschäftsführer: 
 

• Handelsregister: 
Amtsgericht 

 
 

• Bankverbindung:  
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(~~~sehe 
~ Akkreditierungsstelle 

 

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die 
Deutsche Ak.krc:diticrung11stelle GmbH DAkkS 

akkreditiertes Prilflaboratorium. 
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde 

aufgeführten ~fverfahrcn. 
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Untersuchungsverfahren 

Kriterium Methode 
Feststoff 
Trockenmasse DIN EN 12880 (S 2a) 
Blei DIN EN ISO 11885 (E 22) 
Cadmium DIN EN ISO 11885 (E 22) 

Bestimmungsgrenzen 

Parameter Boden roben 
Blei 

Prüfergebnisse 

Schlamm 

Parameter Probe 01 Probe 02 Dimension 
-001 -002 

Trockenmasse 66,9 82,3 % 
Blei 217 1165 mg/kgTM 
Cadmium 1,78 12,1 mg/kgTM 

Parameter Probe 03 Probe 04 Dimension 
-003 -004 

Trockenmasse 76,8 79,9 % 
Blei 10420 1393 mg/kgTM 
Cadmium 24,1 2,41 mg/kgTM 

Das Probenmaterial wird 6 Monate nach Probeneingang entsorgt. 

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die oben genannten Prüfgegenstände. Die 
Verfahrensmessunsicherheiten wurden nicht überschritten. 

Geschäftsführer 

 Berlin 




