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Prüfbericht-Nr.: 

Kundennummer: 

Auftraggeber: 

Auftragsdatum: 

Auftragsnummer: 

Probeneingang: 

Probenart und -anzahl: 

Probennummern: 

Prüfumfang: 

Prüfzeitraum: 

Archivierung: 

_J 

Prüfbericht 

P-007/19-00.MIE 

11366 

 
 

Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Internet:  

Berlin, 21.01.2019 

Bürgerverein Sauberes Delitzscher Lande.V. 
c/o Dietmar Mieth 
OT Zschepen 
Alter Dorfring 22 
04509 Delitzsch 

05.01.2019 

Verbrennungsrückstände 

08.01.2019 
Die Proben wurden vom Auftraggeber übergeben. 

Verbrennungsrückstand/2 

007/19-001 bis -002 

Feststoff: Trockenmasse, Blei, Cadmium 

05. - 21.01.2019 

007/19-001 bis -002 
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• Geschäftsführer: • Handelsregister: • Bankverbindung:  

 
 

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die 
Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH DAkkS 

akkreditiertes Prünaboratorium. 
  Amtsgericht 

 
 

Die Akkreditieru ng gilt für die in der Urkunde 
aufgeführten Prüfverfahren. 
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Untersuchungsverfahren 

Kriterium Methode 
Feststoff 
Trockenmasse DIN EN 12880 (S 2a) 2001-02 
Blei DIN EN ISO 11885 (E 22) 2009-09 
Cadmium DIN EN ISO 11885 (E 22) 2009-09 

Bestimmungsgrenzen 

Parameter Feststoff 
Blei 1 mg/kg 
Cadmium 0,1 mg/kg 

Prüfergebnisse 

Parameter Probe 01 Probe 02 Dimension 
-001 -002 

Trockenmasse 75,9 68,5 % 
Blei 5600 12090 mg/kgTM 

Cadmium 132 216 mg/kgTM 

Das Probenmaterial wird 6 Monate nach Probeneingang entsorgt. 

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die oben genannten Prüfgegenstände. Die 
Verfahrensmessunsicherheiten wurden nicht überschritten. 

 

 




